HERNE

O wear

ries

floor

ounge

N
=
S

jitt

kompos

1VI1




ELLETT %’offza/z% '

LATTIAT
DE s oG oN Lo o R 1N G

Alustus Siséllysluettelo
Onneksi olkoon uuden ELLETT-vinyylilattian johdostal! Valmistelevat toimenpiteet sivu 3
. L o ) o Yleiset ohjeet sivu 4

Kauniit ja kestavat vinyylilattiat ovat suosittuja lattiamateriaaleja vuodes- | Kosk iuk .

ta toiseen, silld ne ihastuttavat helppoudellaan. Alustaa koskevat vaatimukset sivu 5
Lattialammitys sivu 6

Vinyylilattia on kestava valinta ja lattiat pysyvatkin hyvassa kunnossa esi- Uiva asennus sivu 8
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Luethan ndma asennusohjeet huolellisesti ennen asentamista, jotta voit
nauttia upeasta lattiastasi mahdollisimman pitkaan.

Romanoff Lattioiden myyntipalvelu auttaa mielelldan, jos tarvitset apua
missd tahansa asentamiseen liittyvdssa asiassa.
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Valmistelevat toimenpiteet

Varastointi ennen asennusta

Ennen pakkausten avaamista on huolehdittava, etta ne asettuvat
asennustilan olosuhteisiin. Taman takia suljetut paketit on sailytettava
asennustilassa vahintaan 48 tuntia ja talvella 3-4 vuorokautta.

Huoneen lampatilan tulee olla noin +20 °C ja vahintaan kuitenkin
+17 °C. Huoneen ilmankosteuden tulee olla noin 35-60%. Muistathan
myos, ettd koneellinen ilmanvaihto tulee my6s olla otettu kaytt6on
ennen kuin lattiat tuodaan huoneistoon (kuva 1).

Ethan sdilyta pakkauksia kosteiden tai vastatapetoitujen seinien
vieressa.

Ennen lattianpaallysteen asentamista on asennettava ulko-ovet ja
ikkunat ja kaikki maalaus-, laatoitus- ja koristeluty6t on suoritettava
loppuun.

Asennustyon aikana lampétilavaatimus on +18°C - +22°C. Remontoi-
tavassa kohteessa tuleekin olla kiinted lammitys. Lattialdammityksen
tulee olla paallda minimissaan kaksi (2) vilkkkoa ennen tyon aloitusta,
jonka jalkeen tehddan vield kosteusmittaus.

Materiaalivirheiden tarkastus

On hyva tietda, ettd asennettu lauta on asentajan hyvaksyma.
Taman takia laudassa oleva virhe ei ole asennuksen jilkeen enda
reklamoitavissa, jos vika olisi ollut jo asennuksen aikana kohtuudel-
la havaittavissa. Asentaminen tuleekin tehda hyvassa valaistukses-
sa tai kirkkaassa pdivan valossa, ndin mahdolliset virheet ja vauriot
havaitaan parhaiten.

Lautojen materiaalivirheet on tarkastettava huolellisesti ennen asennus-
ta ja asennuksen aikana (kuva 2).

Jos laudassa on virhe, tulee asentajan arvioida, voidaanko lauta hyédyn-
taa esimerkiksi lautarivin ensimmaisena tai viimeisena lautana siten, etta
virheellinen kohta sahataan pois. Virheellistd lautaa ei tule asentaa niin,

ettd virheellinen osa laudasta jaa lattiaan nakyviin.

Jos viallista lautaa ei voida edelld mainitulla tavalla hyodyntaa, tulee se
hylata kokonaan.

Jarjesta laudat ennen asennusta haluamaasi lattiakuviota ja -varia vas-
taavaan jarjestykseen (kuva 3).
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Yleiset ohjeet

Kosteat tilat Vinyylilattia voidaan asentaa myds nykyisille pinnoille, kuten keraamisille

laatoille ja laudoille tai kivilattioille. Tama edellyttda, etta vanha lattia on
ELLETT-vinyylilattiat eivat sovellu asennettaviksi kosteisiin tiloihin, kuten liimattu koko alaltaan kiinni, alla ei ole lattialammitysta eika lattiassa ole
esimerkiksi kylpyhuoneisiin, saunoihin, uima-altaisiin jne. muusta pinnasta irrallaan olevia kohtia.

Aluslattian suoruus ja kosteus Levitd myos PE-kalvo (SD-arvo =75 m) téllaisille aluslattioille (kuva 2).

Nykyisten puuelementtien, puupohjaisten levyjen, OSB-levyjen, PVC:n

Aluslattian on oltava asennusvalmis alan yleisesti hyvaksyttyjen saantojen
y y Yt ) jne. padlle ei saa asentaa hoyrysulkua (kuvat 3 - 4).

mukaisesti.
Aluslattian on oltava tasainen, kuiva ja riittavan luja.

Aluslattian pinnassa ei saa myoskaan olla murtumia tai halkeamia.

Ennen lattiatydn aloitusta, tulee asentajan tarkistaa aluslattian suoruus. Lattian
suoruudessa voi olla heittoa maksimissaan +- kolme millimetria (3 mm) kah-
den metrin matkalla (2 m). Tdma luku on méddritelty Suomen SisaRYL -ohjeis-
tuksessa, joka avaa rakennustdiden yleisia laatuvaatimuksia mm. talonraken-
nuksen sisatoissa. Mikali tasaisuusvaatimus ei tayty, pitaa aluslattia tasoittaa

lattiatasoitteella.

Aluslattian ja ilmankosteus pitda mitata ennen asennusta ja kohteesta tuleekin
tehda mielellaan erillinen kosteusmittauspdytakirja, josta kdy ilmi onko kohde
asennuskunnossa (riittavan kuiva).

Kosteusmittauksen suorittaa yleensd valvoja tai vastaava mestari. PVC

« Huoneilman kosteus tulee olla 35-60% RH (suhteellista kosteutta).

+ Betonin kosteusarvon tulee olla ennen tyon aloitusta alle 75% RH (suhteel- - -~
lista kosteutta) 1-3 sentin syvyydesta mitattuna ja pinnasta.
Uivat vanhat lattiat, kuten laminaatit ja parketit tulee poistaa ennen asennusta.
|

H20 STOP H20 STOP

Tekstiililattiapaallysteet, kuten matot tai neulehuopa, on poistettava seka “‘P“ A‘T‘o
teknisista ettd hygieniasyista (kuva 1).
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Aluslattian muut vaatimukset

Vinyylilattian perusedellytys on kuiva, puhdas ja luja aluslattia, esi-
merkiksi betoni tai kipsivalu. Tai vaihtoehtoisesti kuiva aluslattia kuten
esimerkiksi kipsi- ja lastulevy.

Vinyylilattia ei ole kantava lattianpaallyste, vaan se edellyttaa lujan, jous-
tamattoman alustan.

Asennettaessa vanhalle lautalattialle tai lastulevylle on irtonaiset laudat/
levyt kiinnitettava ruuveilla aluskoolaukseen, jotta mahdollinen vanhan
lattian narina vdhenee. Lattia on asennettava vanhaan lautalattiaan
nahden poikkisuuntaan.

Muistathan, ettd PE-kalvo ei toimi vesieristeend. Mineraaliperdisen alus-
tan kosteus ei saa ylittda 80% RH.

Liikuntasaumat

Lattiaan tulee tehda vahintdan 5-8 mm liikkuntasuma, joka saadaan peite-
tyksi lilkuntasaumalistoilla.

Tilanteet, jolloin liikkuntasaumat tulee tehda ovat:

« Kaytaviin ja huoneisiin, joissa on paljon kulmia.

- Lattia tulee erottaa liikuntasaumalla kaikista kiinteista rakenteista kuten
seinista ja lammitysputkista.

« Liikuntasauma tulee jattdaa myos pylvaiden, portaiden, keittiosaarekkei-
den, tulisijojen, laattalattioiden ja kynnysten ymparille.

« Lattian jatkuessa huoneesta toiseen / huonetilan véliin (kuva 1).
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Lattialammitys

Yleensa ennen lattian asennusta lammitetdan kaikki mineraalipohjaiset
alustat pisteeseen, jossa kosteutta ei paase enda haihtumaan alustasta.
Tama tehddan vuodenajasta riippumatta. Sementtilattia/laatta on asen-
nettava voimassa olevien sddnndsten mukaisesti. Ennen lammityksen
aloittamista on oltava vahintdan 21 pdivan kovettumisaika. Ota myds
huomioon kaikki lattiamateriaalin koostumukseen liittyvat ja [ammitys-
jarjestelmdn myyjan ohjeet. ELLETT vinyylilattiat voidaan asentaa uivasti
vesikiertoisen lattialammityksen paalle.

Jos asennat lattian sdhkdisen lattialammityksen paalle, huomioithan
nama:

« Suorita asennus vain sellaisten jarjestelmien paalle, joissa on [ampdtila-
sensorit- ja ohjaimet

« Sahkolammitteisen lattialammityksen elementtien teho ei tule ylittaa
60W/m2

- Al3 asenna vanhempien, ennen vuotta 2000 asennettujen sahkdlammi-
tysjarjestelmien péalle.

Lattialammitys saddetadn siten, ettd lattian pinnasta mitattuna lampatila
ei saa ylittaa +25C astetta.

Lampédtilaa saa nostaa tai laskea maksimissaan 3°C astetta vuorokaudessa.
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Uiva asennus

Yleisin tapa asentaa vinyylilattia on uiva asennustapa. Uiva
lattia tarkoittaa, ettd lattialaudat ovat yhdistetty toisistaan
reunoista lukkopontin avulla. Lattiaa ei liimata alustaan kiinni,
vaan se saa kellua vapaasti.

On hyva tietda, ettd uivan lattian paalle ei saa asentaa raskaita
kiintokalusteita, ettei asennettu lattia "nouse ilmaan” Tasta
esimerkkind keittiosaarekkeet, kaapistot, komerot ja muut
painavat kalustot ja rakenteet. Raskaat kiintokalusteet tuleekin
asentaa aina paikalleen ennen lattian asentamista.

Lattian lapi ei saa ruuvata tai porata mitdan, joka estdisi lattian

vapaata lilkkkumista lampédtilan ja ilmankosteuden muuttuessa.

Esimerkiksi liukuovien alakiskoja ei saa kiinnittaa lattian lapi
ruuvilla, vaan talldin on huolehdittava siitd, etta lattia pddsee
liikkumaan rajoituksetta.
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Kivikomposiittivinyylin asentaminen

Aluksi
Noudatathan pakkauksesta 16ytyvia asennusohjeita.
Tarvitset asennukseen mattoveitsen, suorakulman ja kumivasaran.

Mittaa asennettavan tilan koko siten, ettd asennettavia lautoja/
laattoja ei tule kaytettavasti seuraavasti:

« Pituussuunnassa laudan/laatan pituus ei saa jaada alle 20 cm.
+ Leveyssuunnassa laudan/laatan leveys ei saa jaada alle 5 cm.

Lautojen katkaisu ja kaventaminen tehddan kdyttdaen mattoveista
ja suorakulmaa. Mattoveitselld suorakulmaa apuna kayttden viille-
taan vinyylin pinta voimakkaasti painaen. Taman jalkeen katkaisu
tehdaan esimerkiksi asettamalla lauta puisen laudan tai poydan
paalle siten, etta viilletty kohta tulee puisen laudan tai pdydanreu-
nan kanssa tasoihin. Taman jdlkeen katkaistavaa paatya painetaan
voimakkaasti, jolloin lauta katkeaa.
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Kivikomposiittivinyylin asentaminen

Asentaminen

Vinkki! Hyédynna YouTubessa olevia asennusvideoita, 16ydat ne
hakusanoilla 2G vinyylin asennus tai 2G vinyl installation.

Kuva 1: Ensimmainen rivi, ensimmadinen lauta: laudat asennetaan huone-
tilassa vasemmalta oikealle. Aseta urospontti seinda vasten ja leikkaa pontti
laudasta pois. Seinan ja lautojen valiin tulee jattaa 5-10 mm eldmisvarat.

Kuvat 2: Seuraava lauta asetetaan paatypontista paikalleen 20-30 asteen
kulmassa ja lasketaan alas. Asenna koko rivi ndin.

Kuvat 3 ja 4: Asenna seuraavan rivin ensimmainen lauta paikalleen. Aseta
sitten seuraavan lankun paatypontti paikalleen 20-30 asteen kulmassa,
nosta hieman lautaa ja veda (tai tydnna) lauta pitkdn sivun ponttiin. Jatka
asentamista nain loppuun asti.

Kuva 5: HUOM! Lautojen lyhyiden péatyjen liitoskohta tulee vierekkaisissa
riveissa olla vahintadan 20 cm etaisyydella toisistaan.

Kuva 6: Viimeinen rivi

Viimeisessa rivissa seindn vieressa laudat joudutaan kaventamaan pituus-
suunnassa. Kavennetun rivin tulee olla vahintdan 5 cm levyinen. Muistat-
han, ettd etdisyys seindsta tulee olla 5-10 mm.

Kuva 7: Varmista, etta laudat istuvat tasaisesti eika niissa ole kohoumia tai
rakoja. Tarkista my0s, ettd laudat ovat kunnolla kiinni toisissaan. Lattialla
voidaan kavella heti asennuksen valmistuttua.
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Puhdistus ja hoito

Vinyylilattia on asennuksen ja ensimmaisen siivouksen jalkeen yleensa heti valmis
kaytettavaksi. Lattia kestaa vuosia, kun se on oikein asennettu, kdytetty ja hoidet-
tu. Vinyylilattioissa on esikasitelty pinta, joten ne on helppo pitda puhtaana.

Vaurioiden valttaminen

« Uusi lattia on hyva suojata lialta, esim. eteismatolla.

+ Kiinnita tuolien ja pdytien jalkoihin seka kalusteiden alle huopatassut, jotka
estdvat lattiaa naarmuuntumasta.

+ Toimistotuoleissa, siirrettavissa kaapeissa ja vastaavissa on kdytettava pehmea-
pintaisia rullia.

« Erittdin kuormitetut lattian osat voi lisdksi suojata erityisilla suojamatoilla.

« Suosittelemme puhdistamaan lattian sdannollisesti pélynimurilla, jonka suutti-
messa on harjat, tai vaihtoehtoisesti harjalla.

« Lika poistetaan nihkealld mikrokuituisella levymopilla. Moppauksen jalkeen

E};i/il;lnli)titr:e;?tr:lttaessa kuivalla liinalla, jos kosteus ei haihdu parissa minuutissa Kayttéonottosiivous asennuksen jéilkeen

« Poista irtopdly ja pienet roskat pdlynimurilla tai harjalla.

+ Moppaa lattia mikrokuitulevymopilla lampimalla vedelld, ja kdyta tarvittaessa
valmistajan suosittelemaa pesuainetta.

- Mikali lattia pitaa asennuksen jalkeen suojata muun remontin jatkuessa, varmis-
ta, ettd lattia on tdysin kuivunut pesun jalkeen ennen kuin peitat / suojaat sen.

« Huomioithan, ettd lattiaan ei saa suoraan liimata teippid, koska teippi vahin-
goittaa lattian pintaa (pinta menee pilalle teipatusta kohdasta.) Suojamateriaali
pidetdaan paikoillaan teippaamalla materiaali toisistaan kiinni.

Arvon sdilyttaminen

+ Yllapida oikeaa huonelampétilaa n. +20-22°C asteessa. Ilman suhteellisen
kosteuden tulisi olla ymparivuoden n. 35-60%.

- Valta hiekkaa ja likaa lattialla, koska ndma naarmuttavat lattian pintaa.

- Poista lattialla seisovat nesteet heti.

- Al3 kastele lattiaa. Mopin kosteus on sopiva, kun pesuvesi haihtuu lattian
pinnalta parissa minuutissa. Al kdyta hdyrypesuria lattian pesuun.

- Kaytd vain hoito-ohjeiden mukaisia pesuaineita.

- Kiinnita tuoleihin ja poytiin huopatassut. Toimistotuoleissa on oltava pehme- Kunnossapitopuhdistus
at rullat tai kuormittuvat pinnat on suojattava matoilla. Lattian takuu ei kata
mekaanisesta kulumisesta tai iskuista johtuvia jalkia. - Poista irtopoly ja pienet roskat pdlynimurilla tai harjalla.

« Tarvittaessa moppaa lattia kdyttden mikrokuitulevymoppia, lamminta vetta ja
tarkoitukseen soveltuvaa, mietoa pesuainetta. Mopin tulisi olla nihkedksi puris-
tettu. Liiallinen veden kaytto voi vaurioittaa lattiaa.

- Pyyhi lattialle kaatuneet nesteet heti pois, jotta ne eivat vaurioita sita.
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